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RAPORT KONTROLNY NR 19-2/GWW/2020

Na zlecenie Terminal Portowy Elblag Sp. z 0.0. przeprowadziliSmy analize jako$ciows
dostarczonej przez Klienta probki n/w towaru:

EKOGROSZEK
Data analizy: 17-18.02.2020
Opis probki: ckogroszek Diament

Otrzymang probke poddano przerdbee, a nastgpnie wykonano ponizsze analizy.

Wyniki analizy

Lp. Parametr/Metodyka Wyniki
Wilgotnosé® o

! ISO 589:2006 1,5%
Popiét w stanie roboczym ** o

2| PN-ISO 1171:2002 440%

3 Czgsci lotne w stanie roboczym 34.96 %

150 562.:2010
Siarka catkowita w stanie roboczym ™

0,
4 1SO 19579:2006 0,55 %
Warto$¢ opatowa w stanie roboczym ™
> | PN-ISO 1928:2002 25 724 klikg
Wartos¢ opatowa w stanie roboczym ™ i
6 | PN-1SO 1928:2002 6 144 keallkg
7 Zdolnos¢ spiekania wg Rogi RI 03

PN-81/G-04518

. * Oznaczenie wilgoci calkowitej zostalo wykonane przez POLCARGO INTERNATIONAL LTD., ODDZIAL GDYNIA, akredytowane
przez Polskie Centrum Akredytacji Nr AK 003 (procedura PT0S wydanie nr.7 z dnia 04.06.2018).
** Analizy zostaly wykonane przez laboratorium POLCARGO INTERNATIONAL LTD., akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji
Nr AB 103.
*#* Analiza wykonana przez laboratorium CLPB, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Nr AB 300. Norma PN-81/G-04518
wycofana ze zbioru PKN — bez zasigpienia.
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Pracujemy zgodnie z naszymi Og6lnymi Warunkami Wykonywania Ustug Rzeczoznawczo-Kontrolnych
Polc. int. 6c/w4



